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La nueva ceramica de vidrio sobre metal a base de fluorapatita

Logrando Restauraciones Exitosas

l. Opacado del Metal )

1°. capa

Para poder realizar la primera coccion del opaquer es pre-
ciso limpiar minuciosamente la estructura metalica prepa-
rada. Con este fin se arena con 6xido de aluminio de 100
my a 2 Bar de presion. Finalmente se limpia con vapor.
(Foto1)

La primera capa de opaquer se aplica con un pincel y debe
ser muy fina. El grosor de esta capa debe ser de un 20%
aproximadamente del grosor de la capa de opaquer (capa
fina). Es importante que la superficie de la estructura me-
talica esté bien recubierta de opaquer asi como respetar
los parametros de coccién.

2% capa
La gran calidad de los opaquers IPS d.SIGN facilitan el tra-
bajo del técnico dental ya que bastan dos aplicaciones pa-
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Primera y segunda coccién de opaquer

ra quedar cubierto. IPS d.SIGN cuenta con 4 opaquers
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intensivos (blanco, violeta, marrén e incisal) que ayudan a
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hacer el estratificado desde el fondo.

Il. Estratificacion de la Ceramica
iSienta la diferencia.... sienta IPS d.SJGN!Jj

El primer paso antes de empezar con la aplicaciéon de capas
de dentina e incisal siempre debe ser la preparacién del
modelo. De este modo se evita que las masas de ceramica
se sequen o se adhieran al modelo. Para separar el modelo
de yeso de las areas adyacentes se utiliza el separador de
modelo IPS d.SIGN o el separador de ceramica IPS d.SIGN.

1% Coccion

a) Estratificacién de dentina e incisal

Con el fin de obtener una mejor unién de las masas de ce-
ramica con la superficie de opaquer, se aplican pequefas
porciones de cerdmica, especialmente en la zona cervical.
La masa de dentina se aplica a continuacion en capas indi-
viduales. Es importante conservar suficiente espacio para

la posterior aplicacion de la masa incisal. Otra posibilidad
es la de modelar el diente completo y crear posteriormente
el espacio para la masa incisal.

b) IPS d.SIGN Deep Dentin (Dentina Profunda)

Para obtener resultados cromaticos naturales con minimo
grosor de capa se utilizan las masas IPS d.SIGN Deep Dentin.
Estas masas se aplican directamente sobre el opaquer.

IPS d.SIGN Essence (pigmento)

Todas las masas de estratificacion IPS d.SIGN se pueden mez-
clar con IPS d.SIGN Essence para realizar caracterizaciones
cromaticas. La proporcion de la mezcla dependera del grado
de pigmentacion deseado. Mientras que IPS d.SIGN Stains es
adecuado para maquillajes de superficie, IPS d.SIGN Essence

es apto para ambos, es decir para dar color a las masa y tam-

bién como magquillaje en superficie una vez finalizada la
restauracion.

IPS d.SIGN Kit Basico es el material que responde a su
creatividad.

Para satisfacer cualquier necesidad el IPS d.SIGN Kit
Basico esta disponible en colores Chromascop o Series
A-D.

Sienta la diferencia de utilizar una cerdmica revoluciona-
ria en su manipulacién, estética y ventajas clinicas desde
el opacador.

El IPS d.SIGN Kit Basico contiene la gama de materiales
necesarios para poner jmanos a la obra!

El IPS d.SIGN Kit Basico en colores Chromascop incluye:

(10 opacadores en pasta 3g. c/u, 4 intensivos de opacador
en pasta 3g. c/u, 10 dentinas 20g. du, 3 incisales 20g. d/u,

1 pasta de glaseado 3g., 1 liquido de glaseado y maquilla-
je 15 ml., 1 tranparente neutral 20g., 1 masa de coreccion
20g., 1 liquido de modelar 60ml., 1 liquido separador 15ml.,
1 liquido opacador 15ml., 1 separador de modelos 50ml.,

1 rotulador separador de ceramica, 1 guia de colores
chromascop, 3 guias de masas de opaquer, dentina e

incisal e instructivo de uso con tablas de coccion.






